VALEUR DE REFLEXION DE LA VALEUR (LRV)
LIGHT REFLECTANCE VALUE

Référence Couleur LRV Déviation standard
Natural Oak Brun clair 34 110
lvory Oak Brun clair 34 0.12
Sand Oak Brun clair 35 0.17
Milk Oak Blanc 47 0.20
Silk Oak Blanc 43 0.17
Desert Oak Cris 34 0.18
Manhattan Oak Gris 19 0.13
Sahara Oak Brun 24 0.14
Hazel Oak Brun foncé 1 0.30
Burley Oak Brun foncé 6 0.13
Frozen Walnut Brun 19 0.7
Smoked Walnut Brun foncé 1 0.66
Cinnamon Triba Brun foncé 1 0.30
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